STP Brandschutzmassnahmen
far verputzte Aussenwarmedammung (VAWD)

Korrigenda des STP betreffend der
Teilrevision der Brandschutzvorschriften 2015
(guiltig ab 01.01.2017)
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Sinn und Zweck des ,,Stand der Technik
Papier“ STP (Seite 3)

Die Technische Kommission Brandschutz
der Vereinigung Kantonaler Feuerversiche-
rungen (TKB-VKF) hat das vorliegende Do-
kument in Bezug auf die Ubereinstimmung
mit den Mindestanforderungen der Schwei-
zerischen Brandschutzvorschriften VKF,
Ausgabe 2015 (BSV 2015) gepriift und am
2711.2014 als «Stand der Technik Papier
(STP)» anerkannt. Von der TKB-VKF Uber-
prufte STP kénnen Anforderungen enthal-
ten, die Uber die Mindestanforderungen der
BSV 2015 hinausgehen.

STP Stand Ausgabe BSV 01.01.2015

Farblegende (Seite 4)

I brandschutzrelevante Ausflihrung
(Brandriegel, besondere Fassaden-
flachen etc.) aus Materialien der RF1
oder brandschutztechnisch in der je-
weiligen Einbausituation gleichwertige
Materialien oder Konstruktionen

B optionaler Brandriegel (fakultativ)

xxxxx mineralischer Klebemdrtel im Bereich
der Brandriegel (vollflachig)
Warmedammschicht der RF3
Zitate aus den Brandschutzvorschrif-
ten sind grau markiert
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Sinn und Zweck des ,,Stand der Technik

Papier“ STP (Seite 3) _

Die Technische Kommission Brandschutz
der Vereinigung Kantonaler Feuerversiche-
rungen (TKB-VKF) hat das vorliegende Doku-
ment in Bezug auf die Ubereinstimmung mit
den Mindestanforderungen der Schweize-
rischen Brandschutzvorschriften VKF, Aus-

gabe 2015 (BSV 2015) Stand am 01.01.2017

geprtft und am _ als «Stand der
Technik Papier (STP)» anerkannt. Von der

TKB-VKF Uberprifte STP kdnnen Anforde-
rungen enthalten, die tUber die Mindestanfor-
derungen der BSV 2015 hinausgehen.
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Farblegende (Seite 4) _

I brandschutzrelevante Ausfiihrung
(Brandriegel, besondere Fassaden-
flachen etc.) aus Materialien der RF1
oder brandschutztechnisch in der je-
weiligen Einbausituation gleichwertige
Materialien oder Konstruktionen

X I optionaler Brandriegel (fakultativ)

xxxxx mineralischer Klebemortel im Bereich
der Brandriegel (vollflachig)
Warmedammschicht der RF3 [(€f)
Zitate aus den Brandschutzvorschrif-
ten sind grau markiert
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1.4 Gebaudekategorien (Seite 7)

Im Bereich der Geb&udehllle wird zwischen den
Anforderungen an Aussenwandkonstruktionen
und Bedachungen unterschieden. Die Abgren-
zung Dach/Wand bei ein- und auswarts geneig-
ten Flachen erfolgt geméss Abbildung 3 (Kon-
struktionen im Neigungsbereich Dach (0°- 80%
Grin) werden in diesem STP nicht behandelt.
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1.4 Gebaudekategorien (Seite 7) _

Im Bereich der Geb&udehdiille wird zwischen den
Anforderungen an _

unterschieden. Die Abgrenzung
Dach/Wand bei ein- und auswarts geneigten
Flachen erfolgt gemass Abbildung 3 (Konstruk-
tionen im Neigungsbereich Dach (0°- 80%Griin)
werden in diesem STP nicht behandelt.
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2.3 Anforderungen beziiglich der Verwendung von Baustoffen (Seite 12)
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Pflegeheime
20 oder mehr Personen

Krankenhauser, Altersheime,
Pflegeheime
weniger als 20 Personen

Tabelle
Il RF1; nicht brennbare Dammung | Einteilung geméss VKF | Gebaude | Gebaude mittlerer Hohe Hoch-
geringer |Unterscheidung der Gebaude |hauser
7] RF3 (cr); brennbare Dammung, Héhe mittlerer Héhe betreffend der
mit Brandriegelausf[]hrung Zugéanglichkeit der Feuerwehr
gemass vorliegendem STP Die Brandschutzbehérde |bis 11 m |ab 11 m ab1imbis |ab30m
[] RF3 (cr); brennbare Dammung entscheidet Uber die bis 30 m 30 m nicht
’ Einteilung von Bauten zugéanglich zugénglich
und Anlagen
Krankenhdauser, Altersheime, Beherbergungsbetriebe
Pflegeheime
20 oder mehr Personen
Krankenhauser, Altersheime, Die Brandschutzbehorde entscheidet
Pflegeheime Uber die einzuhaltenden Anforderungen
weniger als 20 Personen
EFH, DEFH, MFH, Reihen-EFH, Ubrige Nutzungen
Hotels, Pensionen, Ferienheime,
Schulen, Biiros, Gewerbe- und
Industriegebdude usw.
VVVnuVVVv
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2.3 Anforderungen beziiglich der Verwendung von Baustoffen (Seite 12)
Tabelle
I RF1; nicht brennbare Dammung | Einteilung geméss VKF | Gebaude | Gebaude mittlerer Hohe Hoch-
geringer |Unterscheidung der Gebaude |hauser
7] RF3 (cr); brennbare Ddmmung, Héhe mittlerer Hohe betreffend der
mit Brandrie_gelausfi]hrung Zuganglichkeit der Feuerwehr
gemass vorliegendem STP Die Brandschutzbehérde |bis 11 m |ab 11 m ab1imbis |ab30m
[] RF3 (cr); brennbare Dammung entscheidet Uber die bis 30 m 30 m nicht
’ Einteilung von Bauten zugéanglich zugénglich
und Anlagen
Krankenhdauser, Altersheime, Beherbergungsbetriebe

Die Brandschutzbehdérde entscheidet
Uber die einzuhaltenden Anforderungen

Ubrige Nutzungen

[1] Vertikale Brandriegel bei einer Brandmauer sind nach dem STP, Ziffer 7.2 auszufiihren.
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2.4 Brandschutzabstidnde (Seite 12)

Zwischen Bauten und Anlagen sind Brand-
schutzabstande einzuhalten, damit diese sich
nicht durch gegenseitige BrandUbertragung

geféhrden.

Den brennbaren Baustoffen in Aussenwandbe-
kleidungssystemen kommt dabei eine beson-
dere Bedeutung zu. Ebenso sind Bauart, Lage,
Ausdehnung und Nutzung zu berlcksichtigen.

Es sind folgende Brandschutzabstédnde zwi-
schen benachbarten Bauten und Anlagen ein-
zuhalten:
¢ 5.00 m, wenn die Aussenwande eine &us-
serste Schicht aus Baustoffen der RF1 auf-
weisen
® 7.50 m, wenn eine Aussenwand eine brenn-
bare dusserste Schicht aufweist
¢ 10.00 m, wenn die Aussenwéande eine brenn-
bare dusserste Schicht aufweisen

Die Brandschutzabstidnde dirfen zwischen
Einfamilienhdusern und Bauten geringer Hohe
reduziert werden. Zwischen Bauten mittlerer
Hoéhe dirfen die Abstande nur reduziert wer-
den, wenn die Aussenwédnde, mit Ausnahme
von Offenbaren Fenstern und Tilren, einen
Feuerwiderstand von mindestens 30 Minuten
aufweisen.

Die reduzierten Brandschutzabstédnde betra-
gen mindestens:
¢ 4,00 m, wenn die Aussenwénde eine dus-
serste Schicht aus Baustoffen der RF1 auf-
weisen
* 5.00 m, wenn eine Aussenwand eine brenn-
bare dusserste Schicht aufweist
¢ 6.00 m, wenn die Aussenwande eine brenn-
bare dusserste Schicht aufweisen
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2.4 Brandschutzabstdnde (Seite 12)

Zwischen Bauten und Anlagen sind Brand-
schutzabsténde einzuhalten.

Es sind folgende Brandschutzabstinde zwi-
schen benachbarten Bauten und Anlagen ein-
zuhalten:

¢ 500 m,

¢ 750 m,

¢ 10.00 m,

Die Brandschutzabstidnde dirfen zwischen
Einfamilienh&dusern, und Bauten geringer Héhe
reduziert werden. Zwischen Bauten mittlerer
Hoéhe dirfen die Abstédnde reduziert werden,
wenn die Aussenwande, mit Ausnahme von
offenbaren Fenstern und Tiren, einen Feuer-
widerstand von mindestens 30 Minuten auf-
weisen.

Die reduzierten Brandschutzabstinde betra-
gen mindestens:
4,00 m,

¢ 500 m,

® 6.00 m,
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7.1 Brandschutzabstande (Seite 26)

Zur Verhinderung einer gegenseitigen Brandibertragung zwischen Bauten
und Anlagen sind die vorgegebenen Brandschutzabstédnde einzuhalten (sie-
he Punkt 2.4). Der Abstand x darf durch die Dicke der VAWD nicht reduziert
werden (Abbildung 28d). Zwischen Gebauden mittlerer Hohe kénnen Brand-
schutzabstidnde nur reduziert werden, wenn die Aussenwédnde selbst, mit
Ausnahme von 6ffenbaren Fenstern und Tiren, einen Feuerwiderstand von
mindestens 30 Minuten aufweisen. Diese Forderung wird bei Ausfiihrung von
VAWD nach diesem STP immer erfillt (siehe Punkt 5.1 Untergrund).

Folgende reduzierten Brandschutzabsténde sind unter Beriicksichtigung von
VAWD mit brennbarer Da&mmung und geschossweisem Brandriegel méglich:

Mindestens 4.00 m, wenn die Aussenwande mit einer VAWD unter Verwen-
dung einer dussersten Schicht und einer Warmedammschicht aus Baustoffen
der RF1 versehen sind (Abbildung 28a).

>4.0m

Abb. 28a

Mindestens 5.00 m, wenn beide Aussenwéande mit einer VAWD unter Verwen-
dung allseits geschlossener ausseren Schichten (armierte Grundputze und
Deckputze oder ,harte” Beldge Stein, Feinsteinzeug, Klinker etc.) aus Baus-
toffen der RF1 in einer Dicke von mindestens 0.01 m versehen sind. Die D&m-
mung darf dann brennbar sein (Abbildung 28b).

>5.0m

Abb. 28b

Mindestens 6.00 m, wenn die Aussenwdnde mit einer VAWD unter Verwen-
dung einer brennbaren aussersten Schicht und einer brennbaren Warme-
dammeschicht versehen sind (Abbildung 28c).

>6.0m

Abb. 28¢c
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7.1 Brandschutzabstéinde (Seite 26) _

Zur Verhinderung einer gegenseitigen Brandibertragung zwischen Bauten
und Anlagen sind die vorgegebenen Brandschutzabstande einzuhalten (sie-
he Punkt 2.4). Der Abstand x darf durch die Dicke der VAWD nicht reduziert
werden (Abbildung 28d). Zwischen Geb&uden mittlerer H6he kénnen Brand-
schutzabstande nur reduziert werden, wenn die Aussenwénde selbst, mit
Ausnahme von o6ffenbaren Fenstern und Tiren, einen Feuerwiderstand von
mindestens 30 Minuten aufweisen. Diese Forderung wird bei Ausfiihrung von
VAWD nach diesem STP immer erflllt (sieche Punkt 5.1 Untergrund).

Folgende reduzierten Brandschutzabsténde sind unter Beriicksichtigung von
VAWD mit brennbarer Dammung und geschossweisem Brandriegel mdglich:

Mindestens 4.00 m, wenn [BeidelAUSSenwandkonstruktionen mit einer VAWD

unter Verwendung einer dussersten Schicht und einer Warmedammschicht
aus Baustoffen der RF1 versehen sind (Abbildung 28a).

>4.0m

Abb. 28a

Mindestens 5.00 m, wenn beide _ mit einer VAWD
unter Verwendung allseits geschlossener &usseren Schichten (armierte
Grundputze und Deckputze oder ,harte” Beldge Stein, Feinsteinzeug, Klinker
etc.) aus Baustoffen der RF1 in einer Dicke von mindestens 0.01 m versehen
sind. Die Da&mmung darf dann brennbar sein (Abbildung 28b).

>5.0m

Abb. 28b

Mindestens 6.00 m, wenn _ mit einer VAWD

unter Verwendung einer brennbaren dussersten Schicht und einer brennbaren
Wéarmedammschicht versehen sind (Abbildung 28c).

>6.0m

Abb. 28c
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7.4 Ausfiihrung im Spritzwasserbereich
(Seite 30)

Auf Horizontalflaichen auftreffender Regen
verursacht jedoch Spritzwasser, welches er-
fahrungsgemass bei nicht brennbaren Damm-
stoffen zur Durchfeuchtung und damit zu Bau-
schéden flhren kann. Aus diesem Grund ist es
notwendig, in diesen Bereichen streifenweise
eine Perimeterddmmung auszuflihren, die aus
brennbaren Dammstoffen (mindestens der
RF3) besteht. Die Ausbildung der Perimeter-
ddmmung darf dabei eine Héhe von 0.25 m
Uber der Sockellinie oder dem Anschluss der
Horizontalfliche nicht Uberschreiten. Diese
Regelung gilt auch fir Brandmauern (Abbil-
dung 36).

STP Stand Ausgabe BSV 01.01.2015

8.4.2 Horizontal Flachen (Seite 38)

Bei Untersichten, die an allen Stellen eine
Rucksetzung von weniger als 2.00 m aufwei-
sen (Abbildungen 53 + 54a-e), darf unter Be-
achtung der nachfolgenden Bedingungen eine
brennbare DAmmung aus Baustoffen der RF3
verwendet werden.
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7.4 Ausfiihrung im Spritzwasserbereich

(Seite 30) [Anderung

Auf Horizontalflaichen auftreffender Regen
verursacht jedoch Spritzwasser, welches er-
fahrungsgemass bei nicht brennbaren Damm-
stoffen zur Durchfeuchtung und damit zu Bau-
schéden flhren kann. Aus diesem Grund ist es
notwendig, in diesen Bereichen streifenweise
eine Perimeterddmmung auszuflihren, die aus
brennbaren Dammstoffen (mindestens der
RF3 -) besteht. Die Ausbildung der Perime-
terddmmung darf dabei eine H6he von 0.25 m
Uber der Sockellinie oder dem Anschluss der
Horizontalfliche nicht Uberschreiten. Diese
Regelung gilt auch fir Brandmauern (Abbil-
dung 36).
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8.4.2 Horizontal Flachen (Seite 38)

Bei Untersichten, die an allen Stellen eine
Rucksetzung von weniger als 2.00 m aufwei-
sen (Abbildungen 53 + 54a-e), darf unter Be-
achtung der nachfolgenden Bedingungen
eine brennbare DAmmung aus Baustoffen der
RF3 - verwendet werden.
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8.9 Lokale Uberschreitungen der DAmmdicke
(Deckenstirnen, Dekorprofile, Zierelemente
usw. ) (Seite 45)

Streifenférmige, vertikal oder horizontal ange-
brachte Dekorprofile der RF3 mit einem maxi-
malen Querschnitt von 0.15 m2 kdnnen unter
bestimmten Voraussetzungen auf VAWD nach
diesem STP aufgebracht werden, ohne zu ei-
ner erhdhten brandschutztechnischen Geféhr-
dung zu fuhren.

STP Stand Ausgabe BSV 01.01.2015

9.1 Aligemein (Seite 48)

Die Richtlinie 11-15 ,Qualitdtssicherung im
Brandschutz“ der VKF definiert die minima-
len Massnahmen zur Qualitétssicherung im
Brandschutz Uber alle Phasen von Bauten und
Anlagen. Sie definiert Prozesse und regelt die
Zusammenarbeit zwischen allen Betroffenen
und der Brandschutzbehérde. Im Punkt 3.4 der
Richtlinie werden fur Bauten und Anlagen fur
Teilbereiche mit besonderen Brandrisiken die
zu erflllenden Qualitatssicherungsstufen (QSS)
festgelegt. Demnach muissen Bauten mittlerer
Hoéhe auf deren Aussenwéanden Bekleidungen
und/oder Warmedd@mmungen mit brennbaren
Bauprodukten verwendet werden die Anforde-
rungen der QSS 2 erflllen. Fir die im Rahmen
dieses Stand der Technik Papiers betrachteten
VAWD an Gebduden mittlerer H6he unter Ver-
wendung von Warmedammungen die minimal
der RF3 angehdren gilt somit die QSS 2. Ob-
jektspezifisch kann die Brandschutzbehorde,
fir das gesamte Gebé&ude, respektive fir einen
klar abgegrenzten Gebaudeteil davon, eine ho-
here oder tiefere QSS festlegen. Im Punkt 5.2
der Richtlinie wird der Umsetzungsrahmen der
QSS 2 einschliesslich der Qualifikation der Ver-
antwortlichen inhaltlich vorgegeben. Wesentli-
che Punkte sind dabei:
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8.9 Lokale Uberschreitungen der Dammdi-
cke (Deckenstirnen, Dekorprofile, Zierele-

mente usw. ) (Seite 45) _

Streifenférmige, vertikal oder horizontal an-
gebrachte Dekorprofile der RF3 . mit einem
maximalen Querschnitt von 0.15 m2 kdnnen
unter bestimmten Voraussetzungen auf VAWD
nach diesem STP aufgebracht werden, ohne
zu einer erhéhten brandschutztechnischen
Geféhrdung zu fuhren.
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9.1 Aligemein (Seite 48) JAnderung

Die Richtlinie 11-15 ,Qualitdtssicherung im
Brandschutz“ der VKF definiert die minima-
len Massnahmen zur Qualitétssicherung im
Brandschutz Uber alle Phasen von Bauten und
Anlagen. Sie definiert Prozesse und regelt die
Zusammenarbeit zwischen allen Betroffenen
und der Brandschutzbehérde. Im Punkt 3.4 der
Richtlinie werden fur Bauten und Anlagen fur
Teilbereiche mit besonderen Brandrisiken die
zu erflillenden Qualitatssicherungsstufen (QSS)
festgelegt. Demnach mussen Bauten mittlerer
Hoéhe auf deren Aussenwéanden Bekleidungen
und/oder Warmedd@mmungen mit brennbaren
Bauprodukten verwendet werden die Anforde-
rungen der QSS 2 erflllen. Fir die im Rahmen
dieses Stand der Technik Papiers betrachteten
VAWD an Gebduden mittlerer H6he unter Ver-
wendung von Warmedammungen die minimal
der RF3 - angehdren gilt somit die QSS 2.
Objektspezifisch kann die Brandschutzbehor-
de, fiir das gesamte Gebaude, respektive fiir ei-
nen klar abgegrenzten Gebdudeteil davon, eine
héhere oder tiefere QSS festlegen. Im Punkt
5.2 der Richtlinie wird der Umsetzungsrahmen
der QSS 2 einschliesslich der Qualifikation der
Verantwortlichen inhaltlich vorgegeben. We-
sentliche Punkte sind dabei:
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