NPK 342 Verputzte Aussenwarmedammungen
"Brandschutzmassnahmen”

Pos. Ausschreibungstext Seite Abb.
100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand
110 Baustelleneinrichtung
111.801 | 01 |Qualitatssicherung. LE

02 Uberpriifung aller angelieferten Systemkomponenten und deren

fachgerechten Lagerung. Ausflihrung gemass STP Brandschutzmass-

nahmen flr VAWD, inkl. Protokollierung (Protokoll 1).

LE =gl

.802 | 01 Qualitatssicherung. LE

02 Beurteilung und Abnahme des Untergrundes fiir verputzte Aussenwarme-

dammungen.

Ausfiihrung gemass STP Brandschutzmassnahmen fiir VAWD, inkl.

Protokollierung (Protokoll 1).

LE =gl

.803 | 01 Qualitatssicherung. LE

02 Bautagebuch.

FUhrung und Protokollierung geméass STP-Artikel 9.2.2e.

LE =gl

.804 | 01 Qualitatssicherung. LE

02 Abnahme der Brandschutzmassnahmen vor dem Verputzen.

Entnahme von drei Brandriegeln inkl. Neumontage.

Inkl. Dokumentation dieser Qualitatskontrolle gemass STP-Artikel 9.2.2.g.

LE =gl
R290 Brandschutzmassnahmen
R291 Brandriegel nach VKF-Richtlinien, gemass Plan einbauen.

Hohe mind. mm 200, maximale Elementldange mm 1'200.

Als Mehrleistung zur Fassadenflache.

.100 Brandriegel aus nichtbrennbaren Dammstoffen der RF1 mit Schmelz-

punkt = 1'000° C, vollfachig auf tragfahigen Untergrund kleben im

Floating-Buttering-Verfahren. Inkl. Mechanischer Befestigung mit zuge-

lassenen Dammplattendibeln, mind. zwei VAWD-Schraubdtibel pro

Brandriegelelement.
110 Horizontal.
111 Gerade Flachen. m 18/19 10

Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. ......

12 Mischfassaden. m 39 55-57

Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. ......

119 Mischfassaden, vorgangig einmessen und Richtlatte montieren und m 39 55-57

wieder demontieren.

120 Vertikal.
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121 Gerade Flachen. m 18/19 10
Dammdicke mm ......
Mehrleistung zu Pos. ......

122 Mischfassaden. m 39 55-57
Dammdicke mm ......
Mehrleistung zu Pos. ......

129 Mischfassaden, vorgangig einmessen und Richtlatte montieren und m 39 55-57
wieder demontieren.

.130 Ausgebaute Bereiche bei Steil- bzw. Flachdachern.

131 Dammdicke mm ...... m 21 14/15
Bauteil: ......
Mehrleistung zu Pos. ......

.140 Gekrimmte Flachen.

141 Dammdicke mm ...... m 46 71
rm......
Mehrleistung zu Pos. ......

.150 Aufdoppelungen horizontal.
Schlitz in bestehender Warmedadmmung ausschneiden und Fehlstellen
langsseitig mit Dammestoffkeilen schliessen.

.151 Dammdicke mm ...... m 43 64
Mehrleistung zu Pos. 291.111

.160 Aufdoppelungen vertikal.
Schlitz in bestehender Warmedadmmung ausschneiden und Fehlstellen
langsseitig mit Dammestoffkeilen schliessen.

.161 Dammdicke mm ...... m 43 64
Mehrleistung zu Pos. 291.121

170 Ausgleichen von Mauerwerksabsatzen unter dem Brandriegel mit
zweiter Lage.
1. Lage vollflachig kleben und 2. Lage ebenfalls vollflachig auf 1. Lage
kleben, inkl. mechanische Befestigung durch beide Dammschichten.

A71 Horizontal. m 44 65/66
Dammdicke mm ......
1. Lage: Dammdicke mm ......
2. Lage: Dammdicke mm ......
Mehrleistung zu Pos. 291.111

172 Vertikal. m 44 65/66
Dammdicke mm ......
1. Lage: Dammdicke mm ......
2. Lage: Dammdicke mm ......
Mehrleistung zu Pos. 291.121

.180 Stirnseitige An- und Abschlisse.

181 Rechtwinklig. St

.182 Schiefwinklig. St

17.12.2014




.200

CH-PIR-Brandriegel UB 3.2"

Brandriegel aus PIR-Hartschaum, beidseitig kaschiert mit Mineralglas-

vlies, Brandverhalten: VKF BKZ 5.3, vollflachig auf tragfahigen Unter-

grund kleben im Floating-Buttering-Verfahren. Inkl. mechanischer

Befestigung mit zugelassenen Dammplattendiibeln, mind. zwei

VAWD-Schraubdibel pro Brandriegelelement.

.210 Horizontal.

211 Gerade Flachen. 18/19 10
Dammdicke mm ......
Mehrleistung zu Pos. ......

212 Mischfassaden. 39 55-57
Dammdicke mm ......
Mehrleistung zu Pos. ......

219 Mischfassaden, vorgangig einmessen und Richtlatte montieren und 39 55-57
wieder demontieren.

.220 Vertikal.

.221 Gerade Flachen. 18/19 10
Dammdicke mm ......
Mehrleistung zu Pos. ......

222 Mischfassaden. 39 55-57
Dammdicke mm ......
Mehrleistung zu Pos. ......

229 Mischfassaden, vorgangig einmessen und Richtlatte montieren und 39 55-57
wieder demontieren.

.230 Ausgebaute Bereiche bei Steil- bzw. Flachdachern.

231 Dammdicke mm ...... 21 14/15
Bauteil: ......
Mehrleistung zu Pos. ......

.240 Gekrimmte Flachen.

.241 Dammdicke mm ...... 46 71
rm......
Mehrleistung zu Pos. ......

.250 Aufdoppelungen horizontal.
Schlitz in bestehender Warmedadmmung ausschneiden und Fehlstellen
langsseitig mit Dammestoffkeilen schliessen.

.251 Dammdicke mm ...... 43 64
Mehrleistung zu Pos. 291.111

.260 Aufdoppelungen vertikal.
Schlitz in bestehender Warmedadmmung ausschneiden und Fehlstellen
langsseitig mit Dammestoffkeilen schliessen.

.261 Dammdicke mm ...... 43 64

Mehrleistung zu Pos. 291.121
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270

Ausgleichen von Mauerwerksabsatzen unter dem Brandriegel mit

zweiter Lage.

1. Lage vollflachig kleben und 2. Lage ebenfalls vollflachig auf 1. Lage

kleben, inkl. mechanische Befestigung durch beide Dammschichten.

271

Horizontal.

44

65/66

Dammdicke mm ......

1. Lage: Dammdicke mm ......

2. Lage: Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. 291.111

272

Vertikal.

44

65/66

Dammdicke mm ......

1. Lage: Dammdicke mm ......

2. Lage: Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. 291.121

.280

Stirnseitige An- und Abschlisse.

.281

Rechtwinklig.

St

.282

Schiefwinklig.

St

R292

Flucht- und Rettungswege nach VKF-Richtlinien, gemass Plan einbauen.

Als Mehrleistung zur Fassadenflache.

.100

Warmedammung aus nichtbrennbaren Dammstoffen der RF1 mit

Schmelzpunkt = 1'000° C, auf tragfahigen Untergrund kleben.

110

Aussentreppe.

A1

Bauteil: Flache

m2

28

31

Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. ......

120

Vertiefte Hauseingange.

121

Bauteil: Flache

m2

28

32

Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. ......

122

Bauteil: Untersicht

m2

28

32

Dammstoff vollflachig verkleben. Inkl. mechanischer Befestigung mit

zugelassenen Dammplattendiibeln. Anzahl pro m2 nach Systemhalter.

Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. ......

130

Laubengénge.

131

Bauteil: Flache

m2

29

33

Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. ......

132

Bauteil: Untersicht

m2

29

33

Dammstoff vollflachig verkleben. Inkl. mechanischer Befestigung mit

zugelassenen Dammplattendiibeln. Anzahl pro m2 nach Systemhalter.

Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. ......
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R293

Fassadennischen und Untersichten nach VKF-Richtlinien, gemass Plan

einbauen.

Als Mehrleistung zur Fassadenflache.

.100 Warmedammung aus nichtbrennbaren Dammstoffen der RF1 mit
Schmelzpunkt = 1'000° C, auf tragfahigen Untergrund kleben.
110 Fassadennischen.
Fassadennischen tiefer als m 1,00 und nicht breiter als m 3,00.
A11 Dammdicke mm ...... m2 47 73
Mebhrleistung zu Pos. ......
120 Untersichten.
Untersichten deren Tiefe an einer Stelle mehr als m 2,00 betragt.
Dammstoff vollflachig verkleben. Inkl. mechanischer Befestigung mit
zugelassenen Dammplattendiibeln. Anzahl pro m2 nach Systemhalter.
121 Dammdicke mm ...... m2 37 52/53
Mehrleistung zu Pos. ......
R294 Kantenausbildungen zu Brandriegel.
.100 Nichtbrennbarer Dammstoff der RF1 mit Schmelzpunkt = 1'000° C.
110 Innenkanten.
Stirnseite des Brandriegels vollflachig auf tragfahigen Untergrund im
Floating-Buttering-Verfahren kleben.
A1 Vertikal, rechtwinklig. St 20 11
112 Vertikal, stumpf- oder spitzwinklig. St 20 11
113 Horizontal, rechtwinklig. St 20 11
120 Innenkanten.
Stossen zwei Gewebebahnen in oder an der Kante, ist zusatzlich tber
alle Geschosse ein Bewehrungsgewebe Winkel mit beidseitiger
Schenkelldnge von mind. mm 100 einzulegen.
121 Vertikal, rechtwinklig. m 20 11c
122 Vertikal, stumpf- oder spitzwinklig. m 20 11c
123 Horizontal, rechtwinklig. m 20 11c
.200 Dammstoff aus PIR-Hartschaum, Brandverhalten: VKF BKZ 5.3.
.210 Innenkanten.
Stirnseite des Brandriegels vollflachig auf tragféahigen Untergrund im
Floating-Buttering-Verfahren kleben.
211 Vertikal, rechtwinklig. St 20 11
212 Vertikal, stumpf- oder spitzwinklig. St 20 11
213 Horizontal, rechtwinklig. St 20 11
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.220

Innenkanten.

Stossen zwei Gewebebahnen in oder an der Kante, ist zusatzlich tber

alle Geschosse ein Bewehrungsgewebe Winkel mit beidseitiger

Schenkelldnge von mind. mm 100 einzulegen.

221

Vertikal, rechtwinklig.

20

11c

222

Vertikal, stumpf- oder spitzwinklig.

20

11c

223

Horizontal, rechtwinklig.

20

11c

R295

Brandschutzplatten mit Feuerwiderstand 30 Minuten.

.100

In Hohlstiirzen auf Deckenuntersicht kleben, seitliche Uberlappung auf

Kragplatte mind. mm 20 breit, inkl. mechanischer Befestigung.

Plattendicke mind. mm 15.

01

Marke, Typ ......

101

34

47

.200

Installationsschacht Uber ganze Installationshdhe, 3-seitig inkl.

2 Kanten und 2 Anschlisse, als Schachtbekleidung auf Traggrund
montieren.

01

Marke, Typ ......

201

Abwicklung mm ......

42

63

R296

Bewegungsfugen ausbilden.

.100

In der Fassadenflache.

Brennbar ausgeflhrter Dammstoff auf der ganzen Lange der Gebaude-

trennfuge (Uber alle Geschosse) zwischen den Gebaudeteilen mind.

mm 50 tief durch einen Dammstoff der RF1 Schmelzpunkt = 1'000° C

ersetzen. B max. mm 35.

101

b mm 15.

40

58

102

b mm 20.

40

58

103

40

58

.200

In Innenkanten.

Brennbar ausgefihrter Dammstoff auf der ganzen Lange der Gebaude-

trennfuge (Uber alle Geschosse) zwischen den Gebaudeteilen mind.

mm 50 tief durch einen Dammstoff der RF1 Schmelzpunkt = 1'000° C

ersetzen. B max. mm 35.

201

b mm 15.

40

59

.202

b mm 20.

40

59

.203

40

59

R390

Brandschutzmassnahmen

R391

Brandriegel nach VKF-Richtlinien, gemass Plan einbauen.

Hohe mind. mm 200, maximale Elementldange mm 1'200.

Als Mehrleistung zur Fassadenflache.
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.100

Brandriegel aus nichtbrennbaren Dammstoffen der RF1 mit Schmelz-

punkt = 1'000° C, vollfachig auf tragfahigen Untergrund kleben im

Floating-Buttering-Verfahren. Inkl. Mechanischer Befestigung mit zuge-

lassenen Dammplattendibeln, mind. zwei VAWD-Schraubdtbel pro

Brandriegelelement.

110 Horizontal.

A1 Gerade Flachen. 18/19 10
Dammdicke mm ......
Mehrleistung zu Pos. ......

112 Mischfassaden. 39 55-57
Dammdicke mm ......
Mehrleistung zu Pos. ......

119 Mischfassaden, vorgangig einmessen und Richtlatte montieren und 39 55-57
wieder demontieren.

120 Vertikal.

121 Gerade Flachen. 18/19 10
Dammdicke mm ......
Mehrleistung zu Pos. ......

122 Mischfassaden. 39 55-57
Dammdicke mm ......
Mehrleistung zu Pos. ......

129 Mischfassaden, vorgangig einmessen und Richtlatte montieren und 39 55-57
wieder demontieren.

.130 Ausgebaute Bereiche bei Steil- bzw. Flachdachern.

131 Dammdicke mm ...... 21 14/15
Bauteil: ......
Mehrleistung zu Pos. ......

140 Gekrimmte Flachen.

141 Dammdicke mm ...... 46 71
rm......
Mehrleistung zu Pos. ......

.150 Aufdoppelungen horizontal.
Schlitz in bestehender Warmedadmmung ausschneiden und Fehlstellen
langsseitig mit Dammestoffkeilen schliessen.

.151 Dammdicke mm ...... 43 64
Mehrleistung zu Pos. 291.111

.160 Aufdoppelungen vertikal.
Schlitz in bestehender Warmedadmmung ausschneiden und Fehlstellen
langsseitig mit Dammestoffkeilen schliessen.

.161 Dammdicke mm ...... 43 64

Mehrleistung zu Pos. 291.121
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170

Ausgleichen von Mauerwerksabsatzen unter dem Brandriegel mit

zweiter Lage.

1. Lage vollflachig kleben und 2. Lage ebenfalls vollflachig auf 1. Lage

kleben, inkl. mechanische Befestigung durch beide Dammschichten.

A71

Horizontal.

44

65/66

Dammdicke mm ......

1. Lage: Dammdicke mm ......

2. Lage: Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. 291.111

A72

Vertikal.

44

65/66

Dammdicke mm ......

1. Lage: Dammdicke mm ......

2. Lage: Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. 291.121

.180

Stirnseitige An- und Abschlisse.

181

Rechtwinklig.

St

182

Schiefwinklig.

St

.200

CH-PIR-Brandriegel UB 3.2"

Brandriegel aus PIR-Hartschaum, beidseitig kaschiert mit Mineralglas-

vlies, Brandverhalten: VKF BKZ 5.3, vollflachig auf tragfahigen Unter-

grund kleben im Floating-Buttering-Verfahren. Inkl. mechanischer

Befestigung mit zugelassenen Dammplattendiibeln, mind. zwei

VAWD-Schraubdibel pro Brandriegelelement.

210

Horizontal.

211

Gerade Flachen.

18/19

10

Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. ......

212

Mischfassaden.

39

55-57

Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. ......

219

Mischfassaden, vorgangig einmessen und Richtlatte montieren und

39

55-57

wieder demontieren.

.220

Vertikal.

221

Gerade Flachen.

18/19

10

Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. ......

222

Mischfassaden.

39

55-57

Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. ......

229

Mischfassaden, vorgangig einmessen und Richtlatte montieren und

39

55-57

wieder demontieren.

.230

Ausgebaute Bereiche bei Steil- bzw. Flachdachern.

231

Dammdicke mm ......

21

14/15

Bauteil: ......

Mehrleistung zu Pos. ......
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.240

Gekrimmte Flachen.

241

46

71

Mehrleistung zu Pos. ......

.250

Aufdoppelungen horizontal.

Schlitz in bestehender Warmedammung ausschneiden und Fehlstellen

langsseitig mit Dammstoffkeilen schliessen.

.251

Dammdicke mm ......

43

64

Mehrleistung zu Pos. 291.111

.260

Aufdoppelungen vertikal.

Schlitz in bestehender Warmedadmmung ausschneiden und Fehlstellen

langsseitig mit Dammstoffkeilen schliessen.

.261

Dammdicke mm ......

43

64

Mehrleistung zu Pos. 291.121

270

Ausgleichen von Mauerwerksabséatzen unter dem Brandriegel mit

zweiter Lage.

1. Lage vollflachig kleben und 2. Lage ebenfalls vollflachig auf 1. Lage

kleben, inkl. mechanische Befestigung durch beide Dammschichten.

271

Horizontal.

44

65/66

Dammdicke mm ......

1. Lage: Dammdicke mm ......

2. Lage: Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. 291.111

272

Vertikal.

44

65/66

Dammdicke mm ......

1. Lage: Dammdicke mm ......

2. Lage: Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. 291.121

.280

Stirnseitige An- und Abschlisse.

.281

Rechtwinklig.

St

.282

Schiefwinklig.

St

R392

Flucht- und Rettungswege nach VKF-Richtlinien, gemass Plan einbauen.

Als Mehrleistung zur Fassadenflache.

.100

Warmedammung aus nichtbrennbaren Dammstoffen der RF1 mit

Schmelzpunkt = 1'000° C, auf tragfahigen Untergrund kleben.

110

Aussentreppe.

A1

Bauteil: Flache

m2

28

31

Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. ......

120

Vertiefte Hauseingange.

21

Bauteil: Flache

m2

28

32

Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. ......

17.12.2014




122 Bauteil: Untersicht m2 28 32
Dammstoff vollflachig verkleben. Inkl. mechanischer Befestigung mit
zugelassenen Dammplattendiibeln. Anzahl pro m2 nach Systemhalter.
Dammdicke mm ......
Mehrleistung zu Pos. ......
.130 Laubengénge.
131 Bauteil: Flache m2 29 33
Dammdicke mm ......
Mehrleistung zu Pos. ......
132 Bauteil: Untersicht m2 29 33
Dammstoff vollflachig verkleben. Inkl. mechanischer Befestigung mit
zugelassenen Dammplattendiibeln. Anzahl pro m2 nach Systemhalter.
Dammdicke mm ......
Mehrleistung zu Pos. ......
R393 Fassadennischen und Untersichten nach VKF-Richtlinien, gemass Plan
einbauen.
Als Mehrleistung zur Fassadenflache.
.100 Warmedammung aus nichtbrennbaren Dammstoffen der RF1 mit
Schmelzpunkt = 1'000° C, auf tragfahigen Untergrund kleben.
110 Fassadennischen.
Fassadennischen tiefer als m 1,00 und nicht breiter als m 3,00.
A11 Dammdicke mm ...... m2 47 73
Mehrleistung zu Pos. ......
120 Untersichten.
Untersichten deren Tiefe an einer Stelle mehr als m 2,00 betragt.
Dammstoff vollflachig verkleben. Inkl. mechanischer Befestigung mit
zugelassenen Dammplattendiibeln. Anzahl pro m2 nach Systemhalter.
121 Dammdicke mm ...... m2 37 52/53
Mehrleistung zu Pos. ......
R394 Kantenausbildungen zu Brandriegel.
.100 Nichtbrennbarer Dammstoff der RF1 mit Schmelzpunkt = 1'000° C.
110 Innenkanten.
Stirnseite des Brandriegels vollflachig auf tragfahigen Untergrund im
Floating-Buttering-Verfahren kleben.
111 Vertikal, rechtwinklig. St 20 11
112 Vertikal, stumpf- oder spitzwinklig. St 20 11
113 Horizontal, rechtwinklig. St 20 11
120 Innenkanten.
Stossen zwei Gewebebahnen in oder an der Kante, ist zusatzlich tber
alle Geschosse ein Bewehrungsgewebe Winkel mit beidseitiger
Schenkelldnge von mind. mm 100 einzulegen.
121 Vertikal, rechtwinklig. m 20 11c
122 Vertikal, stumpf- oder spitzwinklig. m 20 11¢c
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123 Horizontal, rechtwinklig. m 20 11c
.200 Dammstoff aus PIR-Hartschaum, Brandverhalten: VKF BKZ 5.3.
.210 Innenkanten.

Stirnseite des Brandriegels vollflachig auf tragfahigen Untergrund im

Floating-Buttering-Verfahren kleben.
211 Vertikal, rechtwinklig. St 20 11
212 Vertikal, stumpf- oder spitzwinklig. St 20 11
213 Horizontal, rechtwinklig. St 20 11
.220 Innenkanten.

Stossen zwei Gewebebahnen in oder an der Kante, ist zusatzlich tber

alle Geschosse ein Bewehrungsgewebe Winkel mit beidseitiger

Schenkelldnge von mind. mm 100 einzulegen.
.221 Vertikal, rechtwinklig. m 20 11c
222 Vertikal, stumpf- oder spitzwinklig. m 20 11c
223 Horizontal, rechtwinklig. m 20 11c

R395 Brandschutzplatten mit Feuerwiderstand 30 Minuten.

.100 In Hohlstiirzen auf Deckenuntersicht kleben, seitliche Uberlappung auf

Kragplatte mind. mm 20 breit, inkl. mechanischer Befestigung.

Plattendicke mind. mm 15.

01 | Marke, Typ ......

.101 bmm...... m 34 47

Plattendicke mm ......
.200 Installationsschacht Uber ganze Installationshdhe, 3-seitig inkl.

2 Kanten und 2 Anschlisse, als Schachtbekleidung auf Traggrund

montieren.

01 | Marke, Typ ......
201 Abwicklung mm ...... m 42 63
R396 Bewegungsfugen ausbilden.

.100 In der Fassadenflache.

Brennbar ausgefihrter Dammstoff auf der ganzen Lange der Gebaude-

trennfuge (Uber alle Geschosse) zwischen den Gebaudeteilen mind.

mm 50 tief durch einen Dammstoff der RF1 Schmelzpunkt = 1'000° C

ersetzen. B max. mm 35.
101 b mm 15. m 40 58
102 b mm 20. m 40 58
.103 bmm...... m 40 58
.200 In Innenkanten.

Brennbar ausgeflhrter Dammstoff auf der ganzen Lange der Gebaude-

trennfuge (Uber alle Geschosse) zwischen den Gebaudeteilen mind.

mm 50 tief durch einen Dammstoff der RF1 Schmelzpunkt = 1'000° C

ersetzen. B max. mm 35.

17.12.2014
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201

b mm 15.

40

59

.202

b mm 20.

40

59

.203

40

59

R590

Brandschutzmassnahmen

R591

Brandriegel nach VKF-Richtlinien, gemass Plan einbauen.

Hohe mind. mm 200, maximale Elementldange mm 1'200.

Als Mehrleistung zur Fassadenflache.

.100

Brandriegel aus nichtbrennbaren Dammstoffen der RF1 mit Schmelz-

punkt = 1'000° C, vollfachig auf tragfahigen Untergrund kleben im

Floating-Buttering-Verfahren. Inkl. Mechanischer Befestigung mit zuge-

lassenen Dammplattendibeln, mind. zwei VAWD-Schraubdtibel pro

Brandriegelelement.

110

Horizontal.

A1

Gerade Flachen.

18/19

10

Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. ......

112

Mischfassaden.

39

55-57

Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. ......

119

Mischfassaden, vorgangig einmessen und Richtlatte montieren und

39

55-57

wieder demontieren.

120

Vertikal.

21

Gerade Flachen.

18/19

10

Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. ......

122

Mischfassaden.

39

55-57

Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. ......

129

Mischfassaden, vorgangig einmessen und Richtlatte montieren und

39

55-57

wieder demontieren.

130

Ausgebaute Bereiche bei Steil- bzw. Flachdachern.

131

Dammdicke mm ......

21

14/15

Bauteil: ......

Mehrleistung zu Pos. ......

140

Gekrimmte Flachen.

141

46

71

Mehrleistung zu Pos. ......

150

Aufdoppelungen horizontal.

Schlitz in bestehender Warmedadmmung ausschneiden und Fehlstellen

langsseitig mit Dammestoffkeilen schliessen.
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151

Dammdicke mm ......

43

64

Mehrleistung zu Pos. 291.111

160

Aufdoppelungen vertikal.

Schlitz in bestehender Warmedadmmung ausschneiden und Fehlstellen

langsseitig mit Dammstoffkeilen schliessen.

161

Dammdicke mm ......

43

64

Mehrleistung zu Pos. 291.121

170

Ausgleichen von Mauerwerksabséatzen unter dem Brandriegel mit

zweiter Lage.

1. Lage vollflachig kleben und 2. Lage ebenfalls vollflachig auf 1. Lage

kleben, inkl. mechanische Befestigung durch beide Dammschichten.

A71

Horizontal.

44

65/66

Dammdicke mm ......

1. Lage: Dammdicke mm ......

2. Lage: Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. 291.111

A72

Vertikal.

44

65/66

Dammdicke mm ......

1. Lage: Dammdicke mm ......

2. Lage: Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. 291.121

.180

Stirnseitige An- und Abschlisse.

181

Rechtwinklig.

St

182

Schiefwinklig.

St

.200

CH-PIR-Brandriegel UB 3.2"

Brandriegel aus PIR-Hartschaum, beidseitig kaschiert mit Mineralglas-

vlies, Brandverhalten: VKF BKZ 5.3, vollflachig auf tragfahigen Unter-

grund kleben im Floating-Buttering-Verfahren. Inkl. mechanischer

Befestigung mit zugelassenen Dammplattendiibeln, mind. zwei

VAWD-Schraubdibel pro Brandriegelelement.

210

Horizontal.

211

Gerade Flachen.

18/19

10

Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. ......

212

Mischfassaden.

39

55-57

Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. ......

219

Mischfassaden, vorgangig einmessen und Richtlatte montieren und

39

55-57

wieder demontieren.

.220

Vertikal.

221

Gerade Flachen.

18/19

10

Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. ......
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222

Mischfassaden.

39

55-57

Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. ......

229

Mischfassaden, vorgangig einmessen und Richtlatte montieren und

39

55-57

wieder demontieren.

.230

Ausgebaute Bereiche bei Steil- bzw. Flachdachern.

231

Dammdicke mm ......

21

14/15

Bauteil: ......

Mehrleistung zu Pos. ......

.240

Gekrimmte Flachen.

241

46

71

Mehrleistung zu Pos. ......

.250

Aufdoppelungen horizontal.

Schlitz in bestehender Warmedadmmung ausschneiden und Fehlstellen

langsseitig mit Dammestoffkeilen schliessen.

251

Dammdicke mm ......

43

64

Mehrleistung zu Pos. 291.111

.260

Aufdoppelungen vertikal.

Schlitz in bestehender Warmedadmmung ausschneiden und Fehlstellen

langsseitig mit Dammestoffkeilen schliessen.

.261

Dammdicke mm ......

43

64

Mehrleistung zu Pos. 291.121

270

Ausgleichen von Mauerwerksabséatzen unter dem Brandriegel mit

zweiter Lage.

1. Lage vollflachig kleben und 2. Lage ebenfalls vollflachig auf 1. Lage

kleben, inkl. mechanische Befestigung durch beide Dammschichten.

271

Horizontal.

44

65/66

Dammdicke mm ......

1. Lage: Dammdicke mm ......

2. Lage: Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. 291.111

272

Vertikal.

44

65/66

Dammdicke mm ......

1. Lage: Dammdicke mm ......

2. Lage: Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. 291.121

.280

Stirnseitige An- und Abschlisse.

.281

Rechtwinklig.

St

.282

Schiefwinklig.

St

R592

Flucht- und Rettungswege nach VKF-Richtlinien, gemass Plan einbauen.

Als Mehrleistung zur Fassadenflache.

.100

Warmedammung aus nichtbrennbaren Dammstoffen der RF1 mit

Schmelzpunkt = 1'000° C, auf tragfahigen Untergrund kleben.
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110

Aussentreppe.

A1

Bauteil: Flache

m2

28

31

Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. ......

120

Vertiefte Hauseingange.

121

Bauteil: Flache

m2

28

32

Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. ......

122

Bauteil: Untersicht

m2

28

32

Dammstoff vollflachig verkleben. Inkl. mechanischer Befestigung mit

zugelassenen Dammplattendiibeln. Anzahl pro m2 nach Systemhalter.

Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. ......

130

Laubengénge.

131

Bauteil: Flache

m2

29

33

Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. ......

132

Bauteil: Untersicht

m2

29

33

Dammstoff vollflachig verkleben. Inkl. mechanischer Befestigung mit

zugelassenen Dammplattendiibeln. Anzahl pro m2 nach Systemhalter.

Dammdicke mm ......

Mehrleistung zu Pos. ......

R593

Fassadennischen und Untersichten nach VKF-Richtlinien, gemass Plan

einbauen.

Als Mehrleistung zur Fassadenflache.

.100

Warmedammung aus nichtbrennbaren Dammstoffen der RF1 mit

Schmelzpunkt = 1'000° C, auf tragfahigen Untergrund kleben.

110

Fassadennischen.

Fassadennischen tiefer als m 1,00 und nicht breiter als m 3,00.

A1

Dammdicke mm ......

m2

47

73

Mehrleistung zu Pos. ......

120

Untersichten.

Untersichten deren Tiefe an einer Stelle mehr als m 2,00 betragt.

Dammstoff vollflachig verkleben. Inkl. mechanischer Befestigung mit

zugelassenen Dammplattendiibeln. Anzahl pro m2 nach Systemhalter.

121

Dammdicke mm ......

m2

37

52/53

Mehrleistung zu Pos. ......

R594

Kantenausbildungen zu Brandriegel.

.100

Nichtbrennbarer Dammstoff der RF1 mit Schmelzpunkt = 1'000° C.

110

Innenkanten.

Stirnseite des Brandriegels vollflachig auf tragfahigen Untergrund im

Floating-Buttering-Verfahren kleben.

A1

Vertikal, rechtwinklig.

St

20

11
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112 Vertikal, stumpf- oder spitzwinklig. St 20 11
113 Horizontal, rechtwinklig. St 20 11
120 Innenkanten.

Stossen zwei Gewebebahnen in oder an der Kante, ist zusatzlich tber

alle Geschosse ein Bewehrungsgewebe Winkel mit beidseitiger

Schenkellange von mind. mm 100 einzulegen.
121 Vertikal, rechtwinklig. m 20 11c
122 Vertikal, stumpf- oder spitzwinklig. m 20 11c
123 Horizontal, rechtwinklig. m 20 11c
.200 Dammstoff aus PIR-Hartschaum, Brandverhalten: VKF BKZ 5.3.
.210 Innenkanten.

Stirnseite des Brandriegels vollflachig auf tragfahigen Untergrund im

Floating-Buttering-Verfahren kleben.
211 Vertikal, rechtwinklig. St 20 11
212 Vertikal, stumpf- oder spitzwinklig. St 20 11
213 Horizontal, rechtwinklig. St 20 11
.220 Innenkanten.

Stossen zwei Gewebebahnen in oder an der Kante, ist zusatzlich tber

alle Geschosse ein Bewehrungsgewebe Winkel mit beidseitiger

Schenkellange von mind. mm 100 einzulegen.
221 Vertikal, rechtwinklig. m 20 11c
222 Vertikal, stumpf- oder spitzwinklig. m 20 11c
223 Horizontal, rechtwinklig. m 20 11c

R595 Brandschutzplatten mit Feuerwiderstand 30 Minuten.

.100 In Hohlstiirzen auf Deckenuntersicht kleben, seitliche Uberlappung auf

Kragplatte mind. mm 20 breit, inkl. mechanischer Befestigung.

Plattendicke mind. mm 15.

01 | Marke, Typ ......

.101 bmm...... m 34 47

Plattendicke mm ......
.200 Installationsschacht Uber ganze Installationshdhe, 3-seitig inkl.

2 Kanten und 2 Anschlisse, als Schachtbekleidung auf Traggrund

montieren.

01 | Marke, Typ ......
201 Abwicklung mm ...... m 42 63
R596 Bewegungsfugen ausbilden.
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.100 In der Fassadenflache.

Brennbar ausgefihrter Dammstoff auf der ganzen Lange der Gebaude-

trennfuge (Uber alle Geschosse) zwischen den Gebaudeteilen mind.

mm 50 tief durch einen Dammstoff der RF1 Schmelzpunkt = 1'000° C

ersetzen. B max. mm 35.
101 b mm 15. 40 58
102 b mm 20. 40 58
.103 bmm...... 40 58
.200 In Innenkanten.

Brennbar ausgeflhrter Dammstoff auf der ganzen Lange der Gebaude-

trennfuge (Uber alle Geschosse) zwischen den Gebaudeteilen mind.

mm 50 tief durch einen Dammstoff der RF1 Schmelzpunkt = 1'000° C

ersetzen. B max. mm 35.
201 b mm 15. 40 59
202 b mm 20. 40 59
.203 bmm...... 40 59

17.12.2014

17



